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Peut-on encore enfermer lõanilox en cellule ?

ÅDidier NAESSENS (PRAXAIR)
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Didier NAESSENS
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LôANILOX
Rouleau doseur qui transfert au cliché un 

volume dôencre

Déterminé

Constant

LÀ COMMENCENT LES SOUCIS !
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CONTRAINTES

ÅDéfinition du point de cliché => Linéature

ÅQuantit® dôencre Transfer®e => Volume

ÅQualité et maintient du Transfert => Type de gravure

ÅAgressions du temps => Qualité Céramique

Usure (racles)

Lignes dôusures, etcé
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Comment répondre

à ces

contraintes ? 

Evolution des gravures
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1980 2010

Laser CO2 Simple-pulse

Vitesse lente

Laser CO2 Simple-pulse Vitesse rapide

Amélioration de la qualité laser

Laser CO2 Multi-pulse

Laser YAG Technologie 

Multi-pulse

Technologie fibre laser, 

Modulation optique 

avec Lecture Directe

Premières  

structures de 

cellules

Optimisation de la 

forme des cellules

Augmentation de la 

linéature=> Finesse

Nouvelle génération 

de gravures 

ouvertes

Première 

génération de 

gravures ouvertes

?
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DES PROBLÈMES SUBSISTENT 

ÅEncrassement

ÅEvolution de la finesse des clichés => linéature # volume

ÅEffet Fantôme

ÅInk Spitting (Jet dôencre) avec encres UV / petites laises

ÅLignes dôusure

Pourquoi une nouvelle génération de gravures ?
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LôEncrassement peut être une des causes du moiré
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Evolution de la finesse des clichés

Business Confidential : propertyof 

Praxair Surface Technologies

CELL SHAPE COMPARISON
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Effet Fantôme
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Ink Spitting / Jet dôEncre

Avec Sans
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Lignes dôusure
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LES SOLUTIONS SERAIENT
Une profondeur cellule plus faible pour une même linéature

Objectifs: 

Linéatures plus élevées pour un même volume
Objectif :

Cellule lisse à grande ouverture
Objectifs : ÅEncrassement limité

ÅAmélioration du nettoyage

ÅAm®lioration de la finesse dôimpression

ÅMeilleur transfert

ÅIntensités plus élevées

ÅR®duction de lôeffet fant¹me
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NOTRE SOLUTION EST

FAMILLE NOVA LINE

ÅRéduction de 20% 

de la profondeur de cellule

ÅAugmentation de 25 % de la

Linéature pour un volume donné 

Objectif :

Objectifs :
ÅEncrassement limité

ÅAmélioration du nettoyage

Objectifs:

ÅFond de cellule lisse

ÅStructure ouverte

ÅRapport ouverture/profondeur

plus favorable

ÅAm®lioration de la finesse dôimpression

ÅMeilleur transfert

ÅIntensités plus élevées

ÅR®duction de lôeffet fant¹me 
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CONCLUSION

NON
On ne peut plus enfermer lôanilox en cellule !

Vive lôouverture !
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FAMILLE NOVALINE


